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Grundlagen *) 

ift-Richtlinie MO-01/1 : 2007-01 
*) und entsprechende nationale Fassungen 

(z.B. DIN EN) 

Prüfbericht: 21-003423-PR01 PB-
K02-09-de-01    

Darstellung 

              
 

Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen 
Grundlagen verwendet werden.     

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen und die 
Übereinstimmung des Produkts 
zu beachten. 

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Prüfung ermöglicht keine Aussage 
über weitere leistungs- und quali-
tätsbestimmende Eigenschaften 
des vorliegenden Produkts.  

*)  Entscheidungsregel:  Für die 
Bewertung der Konformität wur-
den die ermittelten Messergebnis-
se als fehlerfreie Werte ange-
nommen. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumentatio-
nen". Das Dokument darf nur 
vollständig veröffentlicht werden.  

 

Nummer 21-003423-PR01 (NW-K02-09-de-01) 

Inhaber Ralmont GmbH 
Pavelsbacherstr. 17  
92361 Berngau 
Deutschland 

Produkt Kleb-/Dichtstoff 

Bezeichnung RALMO® Montage FIX ALL SEASONS 

Material RALMO® Montage 
FIX ALL SASONS 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis von Polyurethan 

Abdichtungssystem geklebt 
auf Baustoffe 

Beton, bituminöser Untergrund, Ziegel, Ziegel mit Glatt-
strich, Porenbeton; 

Abdichtungssystem geklebt 
auf Rahmenwerkstoffe  

Aluminium  eloxiert, Aluminium - pulverbeschichtet, Holz   
lackiert, Holz - lasiert, PVC, Kupfer, Titanzink; 

Ergebnis *)  

Die Bewertung ist für folgende Abschnitte der ift-Richtlinie MO-01/1 : 2007-01 
möglich: 

 

Materialeigenschaften  
nach 4.1*), 4.3**), 4.4**), und 4.5**) 
(Einzelergebnisse auf Blatt 2) 

                                           *) Prüfung in Anlehnung 
                                           **) Anwendungsbereich: Außenseite abgedeckt gemäß ift-Richtlinie MO-01/1 
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